
 

 

 

 
 
PŘÍLOHY 

 



 

Přílohy 
Příloha A - Zrychlené stárnutí teplem 

 
Tab.A.1: Naměřené hodnoty v průběhu zrychleného stárnutí teplem, materiál EVA 

Čas[h] 
εr [-] tg  [-] 

1k 10k 100k 1k 10k 100k 
0 3,610972 3,431654 3,360375 0,002399 0,009953 0,031398 
8 3,541798 3,338475 3,275862 0,004533 0,008953 0,026902 

24 3,503417 3,299709 3,240951 0,004142 0,008871 0,026806 
48 3,509516 3,296662 3,233157 0,004134 0,008556 0,025435 
72 3,498237 3,297702 3,237309 0,003722 0,008955 0,026698 

120 3,493076 3,29324 3,242092 0,003984 0,007989 0,024902 
216 3,485898 3,295774 3,240359 0,00403 0,008354 0,026635 
312 3,47532 3,288264 3,239658 0,003821 0,006551 0,026122 

 
 

Tab.A.2: Naměřené hodnoty v průběhu zrychleného stárnutí teplem, materiál PVB 

Čas[h] 
εr [-] tg  [-] 

1k 10k 100k 1k 10k 100k 
0 5,313096 4,97329 4,672723 0,048904 0,043869 0,044338 
8 5,171392 4,667025 4,394346 0,047127 0,042586 0,042825 

24 5,163146 4,658078 4,388384 0,047618 0,043027 0,043426 
48 5,081949 4,600041 4,344906 0,044115 0,040199 0,041437 
72 5,094034 4,609267 4,354979 0,044561 0,040574 0,042003 

120 5,085259 4,613937 4,359258 0,044245 0,040295 0,041436 
216 4,979455 4,491563 4,254379 0,042738 0,039009 0,040038 
312 4,976732 4,49066 4,253963 0,043765 0,039786 0,040784 

 
 
Tab.A.3: Naměřené hodnoty v průběhu zrychleného stárnutí teplem, materiál TPU 

Čas[h] 
εr [-] tg  [-] 

1k 10k 100k 1k 10k 100k 
0 3,271636 3,238265 3,218089 0,007696 0,005645 0,00373 
8 3,274784 3,243319 3,224332 0,007382 0,005383 0,003681 

24 3,256182 3,224633 3,205847 0,007364 0,005357 0,003567 
48 3,242129 3,208015 3,186715 0,007592 0,005555 0,003669 
72 3,251979 3,220835 3,201857 0,007405 0,005411 0,00358 

120 3,253125 3,221241 3,201734 0,007809 0,005745 0,003786 
216 3,251932 3,217486 3,196181 0,00813 0,00595 0,003919 
312 3,261369 3,227767 3,207208 0,007862 0,005725 0,003783 



 

Příloha B - Zrychlené stárnutí UV zářením 
 

Tab.B.1: Naměřené hodnoty v průběhu zrychleného stárnutí UV zářením, materiál EVA 

Čas[h] 
εr [-] tg  [-] 

1k 10k 100k 1k 10k 100k 
0 4,40903 4,286231 4,198136 0,00297 0,009204 0,028839 
8 4,401398 4,28817 4,195409 0,003106 0,009688 0,029883 

24 4,38905 4,273639 4,189142 0,002797 0,008818 0,027847 
48 4,402387 4,288139 4,199747 0,002999 0,009241 0,028867 
72 4,311302 4,18857 4,109831 0,002643 0,007849 0,026169 

120 4,156553 4,067062 4,003156 0,002557 0,007621 0,026361 
216 3,953078 3,869813 3,813374 0,002641 0,007253 0,023455 
312 3,732306 3,476483 3,369649 0,012543 0,02737 0,032551 

 
 
Tab.B.2: Naměřené hodnoty v průběhu zrychleného stárnutí UV zářením, materiál PVB 

Čas[h] 
εr [-] tg  [-] 

1k 10k 100k 1k 10k 100k 
0 7,119208 6,527316 6,125998 0,049566 0,045022 0,045912 
8 6,878135 6,298065 5,901391 0,047238 0,04292 0,043406 

24 6,823177 6,258284 5,874717 0,04678 0,04247 0,043024 
48 6,719939 6,20027 5,847119 0,044412 0,040562 0,041558 
72 6,735922 6,152261 5,828845 0,046708 0,042239 0,042055 

120 6,571892 6,09386 5,683555 0,050338 0,045702 0,044249 
216 6,542173 5,854261 5,531403 0,046063 0,041575 0,042215 
312 6,393457 5,787188 5,484214 0,046098 0,041991 0,043002 

 
 
Tab.B.3: Naměřené hodnoty v průběhu zrychleného stárnutí UV zářením, materiál TPU 

Čas[h] 
εr [-] tg  [-] 

1k 10k 100k 1k 10k 100k 
0 3,823701 3,748532 3,726026 0,010527 0,005441 0,003555 
8 3,800595 3,7586 3,733138 0,008011 0,005747 0,003761 

24 3,777587 3,743844 3,722203 0,007001 0,005201 0,003442 
48 3,766601 3,724959 3,695904 0,006966 0,005232 0,00357 
72 3,713871 3,683332 3,661211 0,006835 0,005295 0,003564 

120 3,697488 3,660115 3,634288 0,007907 0,005936 0,003823 
216 3,597894 3,520649 3,546559 0,008426 0,00617 0,00455 
312 3,513848 3,482698 3,463388 0,007998 0,005878 0,003954 

 
 


